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PRESENTACION

El Viceministro de Vivienda y Construccion y el Servido Nacional ce
Capacitacion para la industria de la Construccion - SENCICO, en el ejercicio de
la funcién de normalizacién que les compete, vinculada a la problematica de la
vivienda y la construccién, presentan la segunda version de la Norma Técnica
de Edificacion E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES, correspondiente al Titulo
VI del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccion, mediante Resolucion
Ministerial N° 048-97-MTC/15.VC, del 27 de Enero de 1997.

La actualizaciéon de la Norma E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES, estuvo a
cargo del Comité Especializado de Suelos y Cimentaciones del SENCICO,
integrado por representantes de universidades, colegios profesionales,
empresas constructoras y otras instituciones involucradas en el tema.

El objetivo de la presente Norma es establecer los requisitos para la ejecucion
de estudios de mecanica de suelos con unes de cimentacion, a fin de asegurar
la estabilidad de las edificaciones y otras obras, y promover la utilizacion
racional de los recursos.

Ing. Elsa Carrera de Escalante
Ministra de Transportes, Comunicaciones

Vivienda y Construccion
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CAPITULO 1.
GENERALIDADES
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1.2

1.3

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es establecer los requisitos, desde el punto de
vista de la Mecanica de Suelos e Ingenieria de Cimentaciones, para la
ejecucion de Estudios de Mecanica de Suelos (EMS), con fines de
cimentacion de edificaciones y otras obras indicadas en esta Norma. Los
EMS se ejecutaran con la finalidad de asegurar la estabilidad de las obras y
para promover la utilizacion racional de los recursos.

AMBITO DE APLICACION

La presente Norma Técnica es aplicable a los EMS para la cimentacion de
edificaciones y otras obras indicadas en esta Norma. Su obligatoriedad se
reglamenta en esta misma Norma y su ambito de aplicacion comprende todo
el territorio nacional.

Las exigencias de esta Norma se consideran minimas.

La presente Norma no toma en cuenta los fenOmenos de geodinamica
externa o en los casos que haya presuncion de la existencia de ruinas
arqueoldgicas; galerias u oquedades subterraneas de origen natural o
artificial. En estos casos deberan efectuarse estudios especificamente
orientados a confirmar y solucionar dichos problemas.

OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTUDIOS
1.3.1 Casos donde existe obligatoriedad
Es obligatorio efectuar el EMS en los siguientes casos:

a) Edificaciones que presten servidos de educacion, servicios a la salud o
servidos publicos y en general locales que alojen gran cantidad de
personas, equipos costosos o peligrosos, tal es el caso de colegios,
universidades, hospitales y clinicas, estadios, carceles, auditorios,
templos, salas de espectaculos, museos, centrales telefonicas,
estaciones de radio y television, estaciones de bomberos, centrales de
generacion de electricidad, sub-estaciones eléctricas, silos, tanques de
agua y reservorios, archivos y registros publicos.

b) Edificaciones (viviendas, oficinas, consultorios y locales comerciales),
de uno a tres pisos, que ocupen individual o conjuntamente mas de 500
m? en planta.

c) Edificaciones (viviendas, oficinas, consultorios y locales comerciales de
cuatro o mas pisos de altura, cualquiera que sea su area.

d) Estructuras industriales, fabricas, talleres, o similares.

e) Edificaciones especiales cuya falla, ademas del propio colapso,
representen peligros adicionales importantes, tales como: reactores
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atémicos, grandes hornos, depédsitos de materiales inflamables,
corrosivos o combustibles, paneles de publicidad de grandes
dimensiones y otros de similar riesgo.

f)  Cualquier edificacidn que requiera el uso de pilotes, pilares o plateas de
fundacion.

g) Cualquier edificaciéon adyacente a taludes o suelos que puedan poner
en peligro su estabilidad.

En los casos en que es obligatorio efectuar un EMS, de acuerdo a lo indicado
en esta Seccion, el informe del EMS correspondiente debera ser firmado por
el Profesional Responsable.

Para estos mismos casos debera incluirse en los planos de cimentacion una
trascripcion literal del “Resumen de las Condiciones de Cimentacién" que en
el EMS (Ver Seccion 2.4.1.a) debera constar exprofesamente para ser
trascrito en los planos de cimentacion.

1.3.2 Casos donde no existe obligatoriedad

En casos en que no exista obligatoriedad de realizar los EMS en la forma
especificada en esta Norma, la presion admisible, la profundidad de
cimentacion y cualquier otra consideracién adoptada, deberan figurar en un
recuadro en el plano de cimentacion con la firma del Profesional Responsable
que efectud la estimacion, quedando bajo su responsabilidad la informacién
proporcionada. La estimacion efectuada debera basarse en no menos de 2

[{el)

sondajes hasta la profundidad minima “p” indicada en la Seccion 2.3.2.c.

El Profesional Responsable no podra delegar a terceros dicha
responsabilidad. En caso que la estimacion indique la necesidad de usar
cimentacion profunda o por platea, se debera efectuar un EMS.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA CIMENTACION (EMS)

Son aquellos que cumplen con la presente Norma y que se han basado en el
metrado de cargas estimado para la estructura. Los requisitos para el
Programa de Investigacion Minimo se describen en la Seccién 2.3.2.

ALCANCE DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO (EMS)

La informacién del EMS es valida solamente para el area y tipo de obra
indicadas en el informe.

Los resultados e investigaciones de campo y laboratorio, asi como el analisis,
conclusiones y recomendaciones del EMS, solo se aplicaran al terreno y
edificaciones comprendidas en el mismo. No podran emplearse en otros
terrenos o para otras edificaciones.



1.6 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL EMS
Todo EMS debera ser firmado por el Profesional Responsable, que por lo
mismo asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del
informe. El Profesional Responsable no podra delegar a terceros dicha
responsabilidad.

1.7 RESPONSABILIDAD DE LA APLICACION DE LA NORMA
La entidad encargada de otorgar la ejecucion de las obras es la responsable
del cumplimiento de esta Norma. Dicha entidad no autorizara la ejecucion de
las obras, si el proyecto no cuenta con un EMS, para el area y tipo de obra
especifico.

CAPITULO 2

ESTUDIOS

2.1  INFORMACION PREVIA

Es la que se requiere para ejecutar el EMS. Los datos indicados en las
Secciones 2.1.1, 2.1.2a, 2.1.2b y 2.1.3 seran proporcionados por quién
solicita el EMS al Profesional Responsable antes de ejecutarlo. Los datos
indicados en las Secciones restantes seran obtenidos por el Profesional
Responsable.

2.1.1 Del terreno a investigar
a) Plano de ubicacién y accesos.

b) Plano topografico con curvas de nivel. Si la pendiente promedio del
terreno fuera inferior al 5%, bastara un plano planimétrico. En todos los
casos se hara indicacion de linderos, usos del terreno, obras anteriores,
obras existentes, situacion y disposicion de acequias y drenajes. En el
plano debera indicarse también, de ser posible, la ubicacion prevista para
las obras.

2.1.2 De la obra acimentar

a) Caracteristicas generales acerca del uso que se le dara, numero de
pisos, niveles de piso terminado, area aproximada, tipo de estructura,
sotanos, luces y cargas estimadas.

b) En el caso de edificaciones especiales (que transmitan cargas
concentradas importantes, que presenten luces grandes o alberguen
maquinaria pesada o que vibre), debera contarse con la indicacion de la
magnitud de las cargas a transmitirse a la cimentacion y niveles de piso
terminado, o los parametros dinamicos de la maquina.

c) Las edificaciones deberan ser clasificadas de acuerdo a uno de los tipos



determinados en la Tabla N° 2.1.2. Esta clasificacion sera necesaria para
los fines de la determinacion del Programa de Investigacion Minimo del
EMS (Seccidén 2.3.2).

Los tipos de edificacion A, B y C designan la importancia relativa de la

estructura desde el punto de vista de la investigacion de suelos necesaria
para cada tipo, siendo el A mas exigente que el B y éste que el C.

TABLA.N°2.1.2

TIPO DE EDIFICACION
DISTANCIA N° DE PISOS
TIPO DE ESTRUCTURA MAYOR (Incluidos sdtanos)
ENTRE =3 4a8 9a12 12
APOYOS* (m) | =~ a a g

APORTICADA DE ACERO <12 c c c B
PORTICOS Y/O MUROS DE
CONCRETO <10 Cc C B A
MUROS PORTANTES DE N
ALBARILERIA <12 B B - -
TANQUE ELEVADOS Y
SIMILARES <10 B A A A
BASE DE MAQUINAS Y )
Y SIMILARES Cualquiera A - - -
ESTRUCTURAS ESPECIALE

STRUCTURAS ESPEC S Cualquiera A A A A
OTRAS ESTRUCTURAS >10 B A A A
* Cuando la distancia sobrepasa a la indicada, se clasificara en el tipo de edificacién inmediato

superior.

* De 4 a5 pisos.

2.1.3 Datos generales de la zona

El Profesional Responsable recibira de quien solicita el EMS los datos
disponibles del terreno sobre:

a)
b)

c)

Usos anteriores del terreno (terreno de cultivo, cantera, etc.).
Fenomenos de geodinamica externa de conocimiento del Propietario o
del vecindario, que puedan de alguna manera afectar al terreno tanto en
su capacidad portante, deformabilidad e integridad.

Construcciones antiguas, restos arqueoldgicos u obras semejantes que
puedan afectar de alguna manera la aplicabilidad irrestricta de las
conclusiones del EMS.

2.1.4 De los terrenos colindantes

Datos disponibles sobre EMS efectuados.

2.1.5 De las edificaciones adyacentes

Numero de pisos incluidos so6tanos, tipo y estado de las estructuras. De ser
posible tipo y nivel de cimentacion.
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2.1.6 Otrainformacioén

Cuando el Profesional Responsable lo considere necesario, debera incluir
cualquier otra informacién de caracter técnico relacionado con el EMS.
debiendo respaldarla con la informacién pertinente.

APLICACION DE LAS TECNICAS DE INVESTIGACION

2.2.1 Técnicas de investigacion de campo

Las técnicas de Investigacion de Campo aplicables al uso de los EMS son las
indicadas en la Tabla N° 2.2.1.

2.2.2 Aplicacién de las técnicas de investigacion

Se hara segun la Norma Técnica ASTM D 420

a)

b)

Pozos o calicatas y trincheras

Las calicatas y trincheras realizadas segun la Norma Técnica ASTMD
420 son aplicables a todos los EMS en los cuales sea posible su
ejecucion.

Perforaciones manuales y mecanicas.

La profundidad recomendable es hasta 10 metros en perforacion
manual y no hay limitacion en perforacion mecanica.

No se permite el uso de lodos para la ejecucion de ningun tipo de
perforacion.

Las perforaciones manuales o mecanicas son aplicables a todos los
EMS en los cuales sea posible su ejecucion, con las siguientes
limitaciones:

b-1)  Perforaciones mediante Espiral Mecanico.

Los espirales mecanicos que no dispongan de un dispositivo
para introducir herramientas de muestreo en el eje, no son
recomendables para terrenos donde sea necesario conocer con
precision la cota de los estratos, o donde el espesor de los
mismos sea menor de 30 cm., siempre que esta informacion
revista importancia para la ejecucion del EMS.

b-2) Perforaciones por lavado con agua

Se recomienda para diametros menores a 100 mm. No se
recomienda la ejecucion de perforaciones por lavado cuando
sea preciso determinar el contenido de finos de muestras de
estratos de suelos no cohesivos.

Ensayo de Penetracién Estandar (ASTM D 1586) (SPT)

Los Ensayos de Penetracion Estandar (SPT) son aplicables en todos los
EMS donde sea posible su ejecucion.



No deben ejecutarse, SPT en el fondo de calicatas, debido a la pérdida
de confinamiento.

TABLA N°2.2.1

TECNICA NORMA APLICABLE A
Pozos o Calicatas y Trincheras ASTM D 420
Técnicas de Muestreo A5TM D 420
Prueba de Carga ASTM D 1194
Perforacion Manual ASTM D 1452
Ensayo de Penetracion ASTM D 1586
Estandar (SPT)
Perforacién Mecanica ASTM D 2113
Descripcion Visual de Suelos ASTM D 2487
Corte Mediante Veleta Normal ASTM D 2573
Auscultacion Semi-estatica (CPT)) ASTM D 3441
Corle Mediante Veleta Miniatura ASTM D 4648
Auscultacion Dinamica con Cono Tipo Peck (ACP) Ver Seccion 2.2.2 e
Auscultacion Dinamica (DP) con Cono Aleman DIN 4094

* En todo los casos se utilizara la ultima versién de la Norma
NOTA-- Los ensayos de densidad de campo, tales como cono de arena, balén de jebe o métodos
nucleares, no podran emplearse para medir la densidad natural de los suelos para luego determinar la
densidad relativa y la presion admisible de un suelo.

d) Auscultacién Semi-Estatica (ASTM D 3441) (CPT)

Este método se basa en el cono Holandés y consiste en la introduccién
mediante presién hidraulica, de un cono de dimensiones normalizadas
dispuesto de tal forma que pueda registrar alternativamente la
resistencia por punta y la resistencia por friccién.

e) Auscultacién Dinamica con el Cono Tipo Peck (ACP)

El ensayo de auscultacibn con cono dinamico consiste en la
introduccién en forma continua de una punta conica tipo Peck. El equipo
que se empleara para introducir la punta cénica en el suelo es el mismo
que el empleado en el Ensayo de Penetracion Estandar (SPT, ASTM D
1586), en el que se reemplaza la cuchara estandar por un cono de 6,35
cm (2.5 pulgadas) de diametro y 60° de angulo en la punta (FIGURA N°
1). Este cono se hinca en forma continua en el terreno. El registro de la
auscultaciéon se efectua contando el numero de golpes para introducir la
punta cénica cada 15 cm. El resultado se presenta en forma grafica
indicando el numero de golpes por cada 30 cm de penetracién. El cono
tipo Peck debe calibrarse previamente con respecto al Ensayo de
Penetracion Estandar con la finalidad de obtener el parametro B a usar



para obtener N:
N=BC,

N = numero de golpes por 30 cm de penetracion en el Ensayo de
Penetracion Estandar.

Cn = nimero de golpes po' 30 cm de penetracion con el cono dinamico
tipo Peck.

B = coeficiente de correlacion.

Las auscultaciones dinamicas son ensayos que requieren investigacion
adicional de suelos para su interpretacion y no sustituyen al Ensayo de
Penetracion Estandar.

No deben ejecutarse ensayos con cono tipo Peck en el fondo de
calicatas, debido a la pérdida de confinamiento.

Para determinar las condiciones de cimentacibn en base a
auscultaciones dinamicas, debe conocerse previamente la estratigrafia
del terreno obtenida en base a la ejecucion de calicatas, trincheras o
perforaciones. El uso del cono de Peck se recomienda hasta 8 metros
de profundidad. En ningun caso se debe superar los 10 metros.

FIGURA N° 1

Cono Tipo Peck

Auscultacion Dinamica (DIN 4094) ( DP)

Las auscultaciones dinamicas son ensayos que requieren investigacion
adicional de suelos para su interpretacion y no sustituyen al Ensayo de
Penetracion Estandar. No deben ejecutarse ensayos DP en el fondo de
calicatas, debido a la pérdida de confinamiento.

Para determinar las condiciones de cimentacibn en base a
auscultaciones dinamicas, debe conocerse previamente la estratigrafia



del terreno obtenida en base a la ejecucion de calicatas, trincheras o
perforaciones. El uso de la DP se recomienda hasta 5 metros de
profundidad. En ningun caso se debe superar los 8 metros.

g) Ensayos de Resistencia al Corte con Veleta (ASTM D 2573 y ASTM D

4648)

Los ensayos de corte con veleta normal (ASTM D 2573) o miniatura
(ASTM D 4648); son aplicables unicamente cuando se trata de suelos
cohesivos saturados desprovistos de arena, grava y como complemento
de la informacién obtenida mediante calicatas o perforaciones.

TABLA N°2.2.2

APLICACION Y LIMITACIONES DE LOS ENSAYOS

Aplicacion Recomendable Apllqac[on Apllcaa_o_n No
N restringida Permitida
Ensayos in Situ. ormas ryw "
Aplicables | ) Parametros| 16CTICA | Tipos Técnicas Tipos
N° Técnicas de | Tipos de aser de de de De Suelos
Investigacion Suelo . Investiga | Suelo R
obtenidos - Investigacion (1)
1) @ cion (€]
CL, ML
Ensayo de ASTM L SW, SP, Perfo_ T
Penetracion Estandar D 1586 Perforacion SM, SC- N racion SC(’:M H, Calicata Lo restante
(SPT) SM
Auscultacion D|nam|ca Ver SW, SP, CL, ML,
con el Cono Tipo Peck L C - .
. o 222e Auscultacion SM, SC, MH, | Calicata |Lo restante
(Profundidad maxima
SC,SM CH
10m)
Auscultacién Semi-Estatica [ ASTM Auscultacién Todos c fo }
con el Cono Holandés D 3441 excepto ac, - Calicata Gravas
(CPT) gravas
Auscultacién Dindmica con
Cono (DP) Tipo Aleméan DIN Auscultacion SW, SP, Cp - - Calicata |Lo restante
o 4094 SM
(Prof. maxima 8 m.)
Resistencia al Corte por ASTM CL, ML
medio de la veleta Perforacion | CH, MH Cu, St - - - |Lorestante
D 2573
Normal (3)
Resistencia al Corte por
medio de la veleta ASTM . Perforacion CL, ML Cu. St ) ) - Lo restant
Miniatura (Long. max.de | D 4648 CH, MH ’ 0 restante
barra 3m) (3)
Suelos | Asenta_
ASTM granulares | miento - - - -
Prueba de Carga D 1194 o y rocas vs.
blandas | presion
(1) segun clasificacion SUCS los ensayos son aplicados a suelos

(2) Leyenda:

Cu = Cohesién en condiciones no drenadas
N = Numero de golpes de 30 cm. de penetracion en el ensayo estandar de penetracion
Cn = Numero de golpes de 30cm de penetracién mediante auscultaciéon con cono tipo Peck
Cp = Numero de golpes de 10 cm de penetracion mediante auscultaciéon con cono DP, aleman.
gc = Resistencia de punta del cono en unidades de presion
fc = Friccién en el manguito
St = Sensitividad
3) Solo para suelos finos saturados sin arena ni gravas




TABLA N° 2.2.4

FORMAS DE ESTADO DE LA

TIPO DE OBTENER Y MUESTRA
CARACTERISTICAS
MUESTRA | TRANSPORTAR

Mib Bloques Deben mantenerse inalteradas las
propiedades fisicas y mecanicas del

suelo en su estado natural al
momento del muestreo. (Aplicable

Mit Tubos de pared Inalterada solamente a suelos cohesivos,
delgada rocas blandas o suelos granulares
suficientemente cementados para

permitir su obtencion).
Debe mantener inalterada la
Con bolsas de ;
Mab plastico Alterada granulometria del suelo en su
estado natural al momento del
muestreo.
Maw En lata sellada Alterada Debe mantener inalterado el

contenido de agua

TABLA N°2.2.5
ENSAYOS DE LABORATORIO
NORMA
ENSAYO APLICABLE

Andlisis Granulométrico ASTM D 422
Peso Especifico de los sélidos ASTM D 854
Ensayo de Compactacién Proctor Modificado ASTM D 1557
Compresion no Confinada ASTM D 2166
Contenido de Humedad ASTM D 2216

ASTM D 4643
Consolidacion Unidimensional ASTM D 2435
Clasificacion Unificada de Sucios (SUCS) ASTM D 2487
Descripcion visual-manual ASTM D 2488
Triaxial no Consolidado no Drenado ASTM D 2850
Corte Directo ASTM D 3080
Densidad Relativa * ASTM D 4253

ASTM D 4254
Limite Liquido y Plastico ASTM D 4318
Expansién o Asentam|ento Potencial Unidimensional de ASTM D 4546
Suelos Cohesivos
Triaxial Consolidado no Drenado ASTM D 4767
Limite de Contraccion ASTM D 427
Colapsabilidad Potencial ASTM D 5333
Contenido de Sulfatos, Cloruros y sales solubles

BS1377- Parte 3
Totales en el Suelo y el agua

* Debe ser usado Unicamente para d control de rellenos granulares
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2.2.5

2.2.6

2.3

23.1

h) Pruebas de carga (ASTM D 1194)

Las pruebas de carga deben ser precedidas por un EMS y se
recomienda su uso unicamente cuando el suelo a ensayar es
tridimensionalmente uniforme, comprende la profundidad activa de la
cimentacion y es semejante al ubicado bajo el plato de carga. Las
aplicaciones y limitaciones de estos ensayos, se indican en la Tabla N°
2.2.2.

Correlacion entre ensayos y propiedades de los suelos

En base a los parametros obtenidos en los ensayos "in situ” y mediante
correlaciones debidamente comprobadas, se pueden obtener valores de
resistencia al corte no drenado, angulo de friccion interna, relacion de
preconsolidacién, relacion entre asentamientos y carga, coeficiente de
balasto, modulo de elasticidad, entre otros.

Tipos de Muestras

Se consideran los cuatro tipos de muestras que se indican en la Tabla N°
2.2.4, en funcion de las exigencias que deberan atenderse en cada caso,
respecto del terreno que representan.

Ensayos de Laboratorio

Se realizaran de acuerdo con las normas que se indican en la Tabla N° 2.2.5

Compatibilizacion de perfiles estratigraficos

En el laboratorio se seleccionaran muestras tipicas para ejecutar con ellas
ensayos de clasificacion. Como resultados de estos ensayos, las muestras se
clasificaran en todos los casos de acuerdo al Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos - SUCS (ASTM D 2487) y los resultados de esta
clasificacion seran comparados con la descripcién visual-manual (ASTM D
2488) obtenida para el perfil estratigrafico de campo, procediéndose a
compatibilizar las diferencias existentes a fin de obtener el perfil estratigrafico
definitivo, que se incluira en el informe final.

PROGRAMA DE INVESTIGACION
Generalidades
Un programa de investigacién de campo y laboratorio se define mediante:

a) Condiciones de frontera.
b) Numero n de puntos a investigar.



2.3.2

Profundidad p a alcanzar en cada punto.

Distribucién de los puntos en la superficie del terreno.
Numero y upo de muestras a extraer.

Ensayos a realizar "In situ" y en el laboratorio.

Un EMS puede plantearse inicialmente con un Programa de investigacion
Minimo, debiendo aumentarse los alcances del programa en cualquiera de
sus partes si las condiciones encontradas asi lo exigieran.

Programa de Investigacion Minimo

El Programa de investigacion aqui detallado constituye el programa minimo
requerido por un EMS, siempre y cuando se cumplan las condiciones dadas
en la Seccién 2.3.2a.

De no cumplirse las condiciones indicadas, el Profesional Responsable
debera ampliar el programa de la manera mas adecuada para lograr los
objetivos del EMS.

a)

Condiciones de Frontera

Tienen como objetivo la comprobacion de las caracteristicas del suelo,
supuestamente iguales a las de los terrenos colindantes ya edificados.
Seran de aplicacion cuando se cumplan simultaneamente las siguientes
condiciones:

a-1)

a-5)

a-6)

No existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades
como afloramientos rocosos, fallas, ruinas arqueoldgicas, estratos
erraticos, rellenos o cavidades.

No existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del
terreno a edificar que presentan anomalias como grietas o
desplomes originados por el terreno de cimentacion.

El tipo de edificacion (Tabla N° 2.1.2) a cimentar es de la misma o
de menor exigencia que las edificaciones situadas a menos de 100
m.

El numero de plantas del edificio a cimentar (incluido sétanos), la
modulacién media entre apoyos y las cargas en estos son iguales
o inferiores que las correspondientes a las edificaciones situadas a
menos de 100 m.

Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100
metros y la prevista para el edificio a cimentar son de tipo
superficial, excepto losa.

La cimentacion prevista para el edificio en estudio no profundiza
respecto de las contiguas mas de 1,5 m.



b) Numero "n" de puntos a investigar
Se determina este numero de sondajes en la Tabla N° 2.3.2 en funcién
de tipo de edificio y del area de la superficie a ocupar por éste.

TABLA N° 2.3.2
NUMERO DE PUNTOS A INVESTIGAR
Tipo de edificacion Numero de puntos a investigar (n)
A 1 cada 225 m?
B 1 Cada 450 m’
C 1 cada 800 m’
Urbanizaciones 3 por cada Ha. de terreno habilitado

N nunca sera menor de 3, excepto en los casos indicados en la Seccién
1.3.2

Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura n se
determinara en funcioén del area en planta de la misma, cuando no se
conozca dicho emplazamiento, n se determinara en funcion del area
total del terreno.

c) Profundidad "p" minima a alcanzar en cada punto
c-1) Cimentacién Superficial
Se determina de la siguiente manera:

EDIFICIO SIN SOTANO:
p=Df+Z

EDIFICIO CON SOTANO:
p=h+Df+Z
Donde :

Df = En edificio sin sétano, es la distancia vertical de la superficie
del terreno al fondo de la cimentacion. En edificios con
sotano, es la distancia vertical entre el nivel del piso
terminado del s6tano al fondo de la cimentacion.

h = Distancia vertical entre el nivel del piso terminado del sétano
y la superficie del terreno natural.

z= 1.5B; siendo B el ancho de la cimentacion prevista de mayor
area.

En el caso de ser conocida la existencia de un estrato resistente
que normalmente se utiliza como plano apoyo de la cimentacion en
la zona a juicio y bajo responsabilidad del Profesional
Responsable, se podra adoptar para p la profundidad del estrato
resistente mas una profundidad de verificacion, la cual no debera



2.3

d)

ser menor de 1 m. La profundidad p minima sera de 3 m. Si se
encontrase roca antes de alcanzar la profundidad p, el Profesional
Responsable debera llevar a cabo una verificacion de su calidad,
por un método adecuado.

c-2) Cimentacién Profunda

La profundidad minima de cimentacion profunda correspondera a
la profundidad activa de cimentacién, la cual se determinara de
acuerdo al tipo de cimentacion empleada. Se debe analizar la
interaccion entre las cimentaciones mediante los métodos
aceptados por la mecanica de suelos.

Distribucion de los puntos de exploracion

Se distribuiran uniformemente en la superficie del terreno y por lo
menos el 70% de los puntos caeran dentro de la superficie a ocuparse
con la edificacion.

Numero y tipo de muestras a extraer

Cuando el plano de apoyo de la cimentacion prevista no sea roca, se
tomara en cada sondaje una muestra tipo Mab por estrato, o al menos
una cada 2 metros de profundidad hasta el plano de apoyo de la
cimentacion prevista Dr y a partir de éste una muestra tipo Mib o Mit
cada metro, hasta alcanzar la profundidad p, tomandose la primera
muestra en el propio plano de la cimentacién.

Cuando no sea posible obtener una muestra tipo Mib o Mit, esta se
sustituird por un ensayo “in situ” y una muestra tipo Mab.

Ensayos a Realizar “in situ” y en Laboratorio

Se realizaran sobre los Estratos Tipicos y/o sobre las muestras
extraidas. Las determinaciones a realizar, asi como el minimo de
muestras a ensayar sera determinado por el Profesional Responsable.

INFORME DEL EMS

El informe del EMS comprender3;

Memoria Descriptiva

Planos y Perfiles de Suelos

Resultados de los Ensayos "In situ" y de Laboratorio

2.4.1Memoria Descriptiva

a)

Resumen de las Condiciones de Cimentacion
Descripcidn resumida de todos y cada uno de los topicos principales del
informe:

- Tipo de cimentacion

- Estrato de apoyo de la cimentacion

- Parametros de disefio para la cimentacién (Profundidad de la



b)

f)

¢))

Cimentacion, Presion Admisible, Factor de Seguridad por Corte y
Asentamiento Diferencial Total).

- Agresividad del suelo a la cimentacion.

- Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de
cimentacion.

Informacion Previa

Descripcidn detallada de la informacion recibida de quién solicita el EMS
y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo a la
Seccién 2.1.

Exploracién de Campo

Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas
empleadas en el campo.

Ensayos de Laboratorio

Descripcién de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas
empleadas en el Laboratorio.

Perfil del Suelo

Descripciéon de los diferentes estratos que constituyen el terreno
investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo
del grupo del suelo, segun el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM
D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor,
cementacion y otros comentarios (raices o cavidades, etc.), de acuerdo
ala Norma ASTM D 2488.

Nivel de la Napa Freatica

Ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de medicion y
comentarios sobre su variacion en el tiempo.

Analisis de la Cimentacién

Descripcidn de las caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos que

controlan el disefno de la cimentacion. Analisis y disefo de solucion para

cimentacion. Se incluira memorias de calculo en cada caso, en la que

deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados

obtenidos. En esta Seccion se incluira como minimo:

. Memoria de célculo.

. Tipo de cimentacién y otras soluciones si las hubiera.

. Profundidad de cimentacion (Df).

" Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad
(FS).

. Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la
carga aplicada (diferenciales y/o totales).

" Presién admisible del terreno.

" Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el



h)

disefiador o el constructor de la obra, como consecuencia de las
caracteristicas particulares del terreno investigado (Efecto de la
napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

" Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura.

. Otros parametros que se requieran para el disefio o construccién
de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

Efecto de Sismo

Se proporcionara la informacién suficiente para la aplicacion de las
Normas de Diseno Sismo-Resistente vigentes y como minimo:

S = Factor Suelo
Ts = Periodo Predominante de Vibraciéon del Suelo

determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman
el perfil estratigrafico.

Para una condicién de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional
Responsable, debera recomendar la medicién “in situ” del Periodo
Fundamental del Suelo, a partir del cual se calculara su Periodo
Predominante de Vibracion.

En el caso de que la zona activa de la cimentacién, se encuentren
suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas limos no
plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el
informe debera evaluar el potencial de licuefacciéon de suelos, de
acuerdo a Seccion 6.4.

2.4.2Planos y Perfiles de Suelos

a)

Plano de Ubicacién del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico (ver Seccién 2.1.1) del terreno relacionado a
una base de referencia y mostrando la ubicacion fisica de la cota (6 BM) de
referencia utilizada.

En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla
N° 2.4.2.

b)

TABLAN°2.4.2
TECNICAS DE INVESTICAGION

TECNICA DE INVESTIGACION SiIMBOLO

Pozo o calicata C-n ﬁ
Perforacion P-n {}
AN

Auscultaciéon A-n

n - numero correlativo de sondaje

Perfil Estratigrafico por Punto Investigado



Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo indicada en la Seccion
2.4.1e, asi como las muestras obtenidas y los resultados de los ensayos “In
situ”. Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la Figura N° 2.

2.4.3Resultados de los Ensayos de Laboratorio

Se incluiran los graficos y resultados obtenidos en el laboratorio segun la
aplicacion de la Tabla N°2.2.5.

CAP,I'TULO 3 )
ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

3.1 CARGAS A UTILIZAR

Para la elaboracién de las conclusiones del EMS y en caso de contar con la
informacion de las cargas de la edificacion se deberan considerar:

a) Para el célculo del factor de seguridad de cimentaciones: se utilizaran como
cargas aplicadas a la cimentacion, las Cargas de Servicio que se utilizan para
el disefio estructural de las columnas del nivel mas bajo de la edificacion.

b) Para el calculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos
granulares: se debera considerar la maxima carga vertical que actue (Carga
Muerta mas Carga Viva mas Sismo) utilizada para el disefio de las columnas
del nivel mas bajo de la edificacion.

C) Para el calculo de asentamientos en suelos cohesivos: se considerara la
Carga Muerta mas el 50% de la Carga Viva, sin considerar la reduccion que
permite la Norma Técnica de Edificacién E. 020 Cargas.

3.2 ASENTAMIENTO TOLERABLE

En todo EMS se debera indicar el asentamiento tolerable que se ha considerado
para la edificacidon o estructural motivo del estudio. ElI Asentamiento Diferencial
(Figura N° 3) no debe ocasionar una distorsién angular mayor que la indicada en la
Tabla N 3.2.0.

En el caso de suelos granulares el asentamiento diferencial, se puede estimar como
el 75 % del asentamiento total.

En caso de tanques elevados y similares y/o estructuras especiales el asentamiento
tolerable no debera superar el requerido para la correcta operacién de la estructura.

FIGURA N° 3
Asentamiento diferencial
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3.4

TABLA N° 3.2.0
DISTORSION ANGULAR = a
a=3d/L DESCRIPCION

1/150 | Limite en el que se debe esperar dafio estructural en edificios
convencionales

1/250 | Limite en que la pérdida de verticalidad de edificios altos y
rigidos puede se visible

1/300 | Limite en que se debe esperar dificultades con puentes gruas

1/300 | Limite en que se debe esperar las primeras grietas en paredes.

1/500 | Limite seguro para edificios en los que no se permiten grietas.

1/500 | Limite para cimentaciones rigidas circulares o para anillos de
cimentacién de estructuras rigidas, altas y esbeltas.

1/650 | Limite para edificios rigido de concreto cimentados sobre un
solado de espesor aproximado de 1.20 m.

1/750 | Limite donde se esperan dificultades en maquinaria sensible a
asentamientos.

FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE

Los factores de seguridad minimos que deberan tener las cimentaciones son
los siguientes:

a) Para cargas estaticas: 3.0.

b) Para solicitacibn maxima de sismo o viento (la que sea mas
desfavorable): 2.5.

PRESION ADMISIBLE

La determinacién de la Presion Admisible, se efectuara tomando en cuenta
los siguientes factores:

a) Profundidad de Cimentacion.

b) Dimension de los elementos de la cimentacion.

c) Caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos ubicados dentro de la
zona activa de la cimentacion.

d) Ubicacién del Nivel freatico.

e) Probable modificacién de las caracteristicas fisico-mecanicas de los
suelos, como consecuencia de los cambios en el contenido de
humedad.

f)  Asentamiento tolerable de la estructura
La presion admisible sera la menor de la que se obtenga mediante:

a) La aplicacion de las ecuaciones de capacidad de carga por
afectada por el factor de seguridad correspondiente (ver seccién 3.3).

b) La presidon que cause el asentamiento admisible.



CAPITULO 4
CIMENTACIONES SUPERFICIALES

4.1

4.2

4.3

4.4

CAPACIDAD DE CARGA

La capacidad de carga por corte del suelo o presion ultima o de falla, se
determinara utilizando las formulas aceptadas por la mecanica de suelos.

ASENTAMIENTOS

Los asentamientos se determinaran utilizando los métodos aceptados por la
mecanica de suelos.

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION

La profundidad minima de cimentacion sera de 0,80 m. En el caso de que la
edificacion, se construya con muros portantes de albaiileria, y la cimentacion
sea realizada mediante una losa de concreto armada en dos sentidos, se
colocara un anillo perimetral de concreto armado, con una profundidad
minima, de 0,40 m.

La carga admisible y el asentamiento diferencial, deben calcularse para la
profundidad de la cimentacion.

Si para una estructura se plantean varias profundidades de cimentacion,
deben determinarse la carga admisible y el asentamiento diferencial para
cada caso.

En el caso de cimentaciones a varias profundidades, debe evitarse que las
zonas de influencia de los cimientos ubicados en los niveles superiores,
intercepten a los cimientos ubicados debajo de ellos; de lo contrario sera
necesario tener en cuenta en el dimensionamiento de los cimientos inferiores,
las presiones transmitidas por los cimientos superiores.

No debe cimentarse sobre, turba, suelo organico, tierra vegetal, desmonte o
relleno sanitario, ni rellenos sanitarios. Estos materiales inadecuados
deberan ser removidos en su totalidad, antes de construir la edificacion y
reemplazados con material que cumplan con el indicado en Seccion 4.4.1.

En las zonas donde el suelo sea susceptible de congelarse, se debera situar
la cimentacion superficial a una profundidad tal, que los efectos de este
fendmeno no afecten a la cimentacion.

CIMENTACION SOBRE RELLENOS

Los rellenos son depésitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y
por las condiciones bajo las que son colocados.

Por su naturaleza pueden ser:

a) Materiales seleccionados: todo tipo de suelo compactable, sin



elementos extranos.
b)  Materiales no seleccionados: todo aquel que no cumpla con la condicion
anterior.

Por las condiciones bajo las que son colocados:
a) Controlados:y
b)  No controlados

4.4.1 Rellenos controlados o de ingenieria

Los rellenos controlados son aquellos que se construyen con materiales
seleccionados, generalmente del tipo granular. Los métodos empleados en
su conformacién, compactacion y control, dependen principalmente de las
propiedades fisicas del material.

Los suelos seleccionados con los que se construyen los rellenos controlados,
deberan ser compactados de la siguiente manera:

Cuando el 30% o menos del material es retenido en la malla 3/4"

a) Sitiene mas de 12% de finos, debera compactarse a una densidad
mayor o igual del 90% de la Maxima Densidad Seca del Ensayo de
Compactacioén tipo Proctor Modificado ( ASTM D 1557 ), en todo
SU espesor.

b) Si tiene menos del 12% de finos, debera compactarse a una
densidad no menor del 95% de la Maxima Densidad Seca del
Ensayo de Compactacion tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557 ),
en todo su espesor.

Cuando mas del 30% del material es retenido en la malla 3/4".

a) Si el porcentaje de finos es menor o igual que 15% debera
compactarse a una densidad relativa (ASTM D 4254), no menor
del 70%.

b) No sera recomendable la utilizacion de materiales con mas de 15%
de finos, salvo que se sustenten los métodos de compactacion y
control.

Deberan realizarse controles de compactacion en todas las ,capas
compactadas, a razon necesariamente de un control por cada 250 m“ como
maximo.

Cuando se requiera verificar la compactacion de un relleno ya construido de
mas de 5 metros de espesor, debera realizarse un ensayo de penetracion
estandar (SPT - ASTM D 1586), por cada metro de espesor de relleno
compactado. Para rellenos de espesores menores de 5 morros, podran
reemplazarse los SPT, por ensayos con el Cono (Dinamico o Semi-estatico).

Los ensayos efectuados por los métodos mencionados en el parrafo anterior
se realizaran a razon de por lo menos de un punto de control



4.5

4.6

por cada 250 m? de relleno compactado.

4.4.2 Rellenos no controlados

Los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con la Seccion
4.4.1. Las cimentaciones superficiales no se podran construir obre estos
rellenos ni sobre tierra de cultivo, suelos organicos, turba, o mezclas de ellos,
los cuales deberan ser removidos en su totalidad y reemplazados por suelos
seleccionados, antes de iniciar la construccion de la cimentacion.

CARGAS EXCENTRICAS

En el caso de cimentaciones superficiales que transmiten el terreno una
carga vertical Q y dos momentos My y My que actuan simultaneamente.
segun los ejes x e y respectivamente: el sistema formado por estas tres
solicitaciones ser estaticamente equivalente a carga vertical excéntrica de
valor Q, ubicada en el punto (e, ey) siendo:

M

X

z QV

M
e, =
Q,

El lado de la cimentacién ancho (B) o largo (L), se corrige por excentricidad
reduciéndolo en dos veces la excentricidad para ubicar la carga en el centro
de gravedad del “area efectiva=B’ x L' ":

B'=B-2e, L'=L-2e,

El centro, de gravedad del "area efectiva" debe coincidir con la posicion de la
carga exceéntrica y debe seguir el contorno mas préximo de la base real con
la mayor precision posible. Su forma debe ser rectangular, aun en el caso de
cimentaciones circulares.

Debe notarse que cuando se trate de momentos originados por fuerzas
sismicas, normalmente no se considera el efecto en ambos sentidos
simultaneamente (Ver FIGURA N° 4)

CARGAS INCLINADAS

La carga inclinada modifica la configuracion de la superficie, de falla, por lo
que la ecuacién de capacidad de carga debe ser recalculada tomando en
cuenta su efecto.



4.7 CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TALUDES
En el caso de cimientos ubicados en terrenos proximos a taludes o sobre
taludes o en terreno inclinado, la ecuacién de capacidad de carga debe ser
calculada teniendo en cuenta la inclinacion de la superficie y la inclinacién de
la base de cimentacion, si la hubiera.
Adicionalmente debe verificarse la estabilidad del talud, considerando la
presencia de la estructura.
El factor de seguridad minimo del talud, en consideraciones estaticas debe
ser 1,5y en condiciones sismicas 1.25.

CAPITULO 5

CIMENTACIONES PROFUNDAS

5.1

CIMENTACION POR PILOTES

5.1.1Programa de exploracién para pilotes

El programa de exploracion para cimentaciones por pilotes se sujetara a lo
indicado en la Seccién 2.3, excepto en lo concerniente a la profundidad
minima de investigacion, la cual correspondera a la profundidad activa de
cimentacion.

5.1.2Capacidad de carga en pilotes

El calculo de la capacidad de carga en pilotes se efectuara mediante
cualquiera de los métodos estaticos confiables normalmente utilizados en la
Mecanica de Suelos.

La capacidad estatica de carga se calculara por medio de la siguiente
ecuacion:

Q, =Q, +3Q;

donde:

Qu : capacidad ultima del pilote

Qp : capacidad ultima por punta

¥Q : capacidad ultima por friccion en los estratos que intervienen en el
efecto de friccidn.

Dentro de los calculos de la capacidad de carga de los pilotes no se deben
considerar los estratos licuefactables, ni aquellos de muy baja resistencia, ni
suelos organicos ni turbas.

Durante la ejecucién de la obra deberan ejecutarse pruebas de carga y la
capacidad de carga debera ser verificada por una férmula dinamica confiable
segun las condiciones de la hinca.



5.1.3Capacidad de carga de un grupo de pilotes

En el caso de un grupo de pilotes de friccion en arcilla, debera analizarse el
efecto de grupo.

En el caso de pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco
espesor debajo del cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse
la capacidad de carga por punzonamiento en dicho suelo.

5.1.4 Factores de seguridad

Para el calculo de la capacidad de carga admisible, mediante métodos
estaticos, a partir de la carga ultima, se utilizaran los factores de seguridad
estipulados en Seccion 3.3.

Para el calculo mediante métodos dinamicos, se utilizara el factor de
seguridad correspondiente a la férmula utilizada. En ningun caso el factor de
seguridad en los métodos dinamicos sera menor de 2.

5.1.5 Pruebas de carga

Se debera efectuar una prueba de carga por cada lote o grupos de pilotes o
al menos una por cada cien pilotes, (ASTM D 1143). Las pruebas se
efectuaran en zonas de perfil conocido.

5.1.6 Ensayos diversos

Adicionalmente a la prueba de carga, se recomiendan los siguientes ensayos
en pilotes ya instalados:

a) Verificacion del buen estado fisico

b) Prueba de carga estatica lateral, de acuerdo a las solicitaciones
c) Verificacion de la inclinacion

5.1.7 Espaciamiento de pilotes
El espaciamiento minimo entre pilotes sera el indicado en la Tabla siguiente:

Tabla 5.1.7. Espaciamiento minimo de pilotes

LONGITUD ESPACIAMIENTO
(m) ENTRE EJES
3b
L <10
4b
10<=L <25
L>=25 Sb
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Donde:
b = diametro o mayor dimension del pilote.

Sin embargo, para el caso de pilotes por friccion este espaciamiento no
podra ser menor de 1.20 m.

5.1.8Friccidn negativa

Este efecto incrementa la carga que actua en el pilote y es generado por
el desplazamiento relativo hada abajo del suelo con respecto al pilote:
debera tomarse en cuenta cuando se efectua pilotaje en suelos
compresibles.

Para analizar este efecto se utilizaran los métodos estaticos,
considerando Uunicamente en ellos la friccion lateral suelo-pilote.
actuando hacia abajo.

5.1.9 Asentamientos

Se estimara primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego
se calculara el asentamiento del pilote aislado o grupo de pilotes para
luego compararlos.

En el calculo del asentamiento del pilote aislado se consideraran: el
asentamiento debido a la deformacion axial del pilote, el asentamiento
generado por la accion de punta y el asentamiento generado por la
carga transmitida por friccion.

En el caso de pilotes el suelos granulares, el asentamiento del grupo
esta en funcion del asentamiento del pilote aislado.

En el caso de pilotes en suelo cohesivo, el principal componente del
asentamiento del grupo proviene de la consolidacion de la arcilla. Para
estimar el asentamiento, en este caso, puede reemplazarse al grupo de
pilotes por una zapata imaginaria ubicada a 2/3 de la profundidad del
grupo de pilotes, de dimensiones iguales a la seccion del grupo, y que
aplica la carga transmitida por la estructura.

CIMENTACION POR PILARES

5.2.1Capacidad de carga

La capacidad de carga de un pilar debera ser evaluado de acuerdo a los
mismos métodos estaticos utilizados en el calculo de pilotes. Se tomara
en cuenta los efectos por punta y friccion.

5.2.2Factor de seguridad

La capacidad admisible se obtendra dividiendo la capacidad ultima por
el factor de seguridad. Se utilizara los factores estipulados en la Seccién
3-3



5.2.3Acampanamiento en la base del pilar

Se podra acampanar el pilar en el ensanchamiento de la base a fin de
incrementar la capacidad de carga del pilar, siempre y cuando no exista
peligro de derrumbes.

5.2.4 Aflojamiento del suelo circundante

El aflojamiento del suelo circundante debera controlarse por:
a) Rapida excavacioén del fuste y vaciado del concreto

b) Mediante el uso de un forro en la excavacion del fuste
c) Por aplicacion del Método del Lodo Bentonitico.

5.2.5Asentamientos

Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, debera estimarse
el grado de deformacién que se producira al aplicar las cargas. El
asentamiento podra ser un factor de limitacion en el proyecto estructural
del pilar.

Se calculara el asentamiento por contacto inmediato y el asentamiento
por compresion o consolidacion.

CAPITULO 6 )
PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION

6.1

6.2

6.3

6.4

SUELOS COLAPSABLES

El Profesional Responsable efectuara el estudio correspondiente para
descartar o verificar la existencia de suelos colapsables, cuando éstos
puedan afectar a la estructura.

ATAQUE QUIMICO A LAS CIMENTACIONES

En los lugares donde haya sospecha del ataque quimico a las
cimentaciones, deberan llevarse a cabo investigaciones para estudiar a
esta posibilidad. El estudio del ataque quimico a las cimentaciones debe
efectuarse mediante analisis quimicos del agua y del suelo.

SUELOS EXPANSIVOS

El Profesional Responsable efectuara el estudio correspondiente para
descartar o verificar la existencia de suelos expansivos, cuando éstos
puedan afectar a la estructura.

LICUEFACCION DE SUELOS

El Profesional Responsable efectuara el estudio correspondiente para
descartar o verificar la ocurrencia del fenobmeno de licuefaccién en los



6.5

suelos ubicados bajo la napa freatica.
CALZADURAS

6.5.1 Generalidades

Las calzaduras son estructuras provisionales que se disefan vy
construyen para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la
pared expuesta, producto de las excavaciones efectuadas. Tienen por
funcién prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo y
mantener la integridad del terreno colindante y de las obras existentes
en él, hasta que entren en funcionamiento las obras de calzadura y/o
sostenimiento definitivas.

Las calzaduras a diferencia de otras obras de sostenimiento como:
pilotes continuos. tablestacados, o muros diafragma, se construyen
alternada y progresivamente con la excavacion.

6.5.2 Pardmetros de célculo y otras condiciones

Las obras de sostenimiento definitivas son estructuras permanentes que
tienen por finalidad sostener el suelo y a las cargas que actuan sobre él
como consecuencia de las excavaciones a obras efectuadas en el
terreno vecino.

Donde sea aplicable, el informe del EMS. debera, incluir los parametros
de suelos requeridos para el disefio de las obras de calzadura y
sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas v terrenos
vecinos, considerando que éstos puedan ser desestabilizados como
consecuencia directa de las excavaciones que se ejecuten para la cons-
truccidn de las obras, o como consecuencia de un sismo o sobrecargas
durante la ejecucion de las obras, las que deberan ser consideradas en
calculos respectivos.

Para cumplir lo anterior, el Profesional Responsable debera proveer toda
la informacion referente al perfil de suelos que sera involucrado por la
obra de calzadura y/o sostenimiento, dicha informacion debera incluir
como minimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el
nivel freatico tal como se detalla en las Secciones 2.4.1 e) y f) , las
caracteristicas fisicas, el peso unitario, el valor de la cohesion vy el
angulo de la friccion interna de los diferentes estratos que lo componen,
segun se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica en esta
Norma. Estos mismos parametros, deben ser proporcionados por el
Profesional Responsable del EMS. para el caso de una eventual
saturacion del suelo.

En caso de ser requerido el bombeo o abatimiento de la napa freatica



para la construccion de las obras de calzadura y/o de sostenimiento, el
Profesional Responsable debera proponer los coeficientes de
permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al calculo del
caudal de agua a extraer y debera prevenir cualquier consecuencia
negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones existentes.
el acto de bombear o abatir la napa freatica.

6.5.3 Estabilidad de los cortes

En el caso de cortes para soétanos y/o cimentaciones, el Contratista
debera encargar a un especialista el estudio de la estabilidad de los
cortes. En cualquier caso, las excavaciones verticales de mas de 2.00 m
de profundidad, requeridas para alcanzar los niveles de soétanos y
cimentaciones, no deben permanecer sin calzadura y/o sostenimiento,
salvo que un estudio realizado por un especialista determine que no es
necesario.

Los cortes no verticales también deberan calzarse y/o sostenerse a
menos que un estudio realizado por un especialista determine que no es
necesario ejecutar dichas obras.

6.5.4 Efectos de los sismos

De producirse un sismo con una magnitud mayor o igual a 3,5 grados de
la Escala Richter, el contratista a cargo de las excavaciones, debera
proceder de inmediato, bajo su responsabilidad y tomando las
precauciones del caso, a calzar y/o sostener cualquier corte de mas de
2,00 m de altura, salvo que un estudio realizado por un especialista
determine que no es necesario.

6.5.5Cargas horizontales

La ausencia de cargas horizontales sobre una calzadura puede ser un

fendmeno temporal, cuya presencia dependera:

o Del tiempo que la excavacion permanezca sin soporte.

o Del tipo de suelo involucrado.

o De contingencias tales como: variaciones en la carga hidrostatica
(humedecimiento y secado), sobrecargas estaticas durante el
proceso constructivo, y por sobrecargas dinamicas (sismos y
vibraciones causadas artificialmente).

El Contratista de la Obra debe tener en consideracién estas situaciones
y no debera permitir que la calzadura permanezca sin soporte horizontal,
por un tiempo tal que permita la aparicion de grietas de tension y fuerzas
no previstas en el calculo de la calzadura (permanentes o eventuales), y



que puedan producir el colapso de la misma.

6.5.6 Excavacion sin soporte

El Profesional Responsable de la Obra debera determinar la profundidad
maxima o altura critica (He) a la cual puede llegar la excavacién, sin
requerir soporte.

No se permitiran excavaciones sin calzadura, si las mismas dejan sin
soporte a las cimentaciones vecinas.

6.5.7 Disefio y construccion de la calzadura

La necesidad de: la calzadura, su disefio y construccion son
responsabilidad del Contratista de las Obras respectivas.

La estructura de la obra de calzadura, debera disefarse y construirse
como una obra de sostenimiento.



ANEXO |

GLOSARIO

ASENTAMIENTO DIFERENCIAL TOLERABLE:

Maximo asentamiento diferencial entre dos elementos adyacentes a una
estructura, que al ocurrir no produce danos visibles ni causan problemas.

ASENTAMIENTO DIFERENCIAL:

Maxima diferencia de nivel entre, dos cimentaciones adyacentes de una misma
estructura.

CAJON (CAISSON):

Elemento prefabricado de cimentacion, que teniendo dimensiones exteriores de
un elemento macizo, se construye inicialmente hueco (como una caja), para ser
rellenado después de colocado en su posicidon final.

CAPACIDAD DE CARGA:

Presién requerida para producir la falla de la cimentacidn por corre (sin factores
de seguridad).

CARGA ADMISIBLE:
Sindnimo de presion admisible.
CARGA DE SERVICIO:

Carga viva mas carga muerta, sin factores de ampliacién.

CARGA DE TRABAJO:

Sindnimo de presion admisible.
CARGA MUERTA:

Ver NTE E. 020 Cargas - Seccién 1.
CARGA VIVA:

Ver NTE E, 020 Cargas - Seccion 2.

CIMENTACION:
Parte de la edificacion, que transmite al subsuelo las cargas de la estructura.

CIMENTACION CONTINUA:



Cimentacion superficial en la que el largo (L) es igual o mayor que diez veces el
ancho (B).

CIMENTACION POR PILARES:

Cimentacion profunda, en la cual la relacion Profundidad/Ancho (D/B) es mayor
o igual que 5. siendo D la profundidad enterrada y B la profundidad enterrada
del pilar. El pilar es excavado y vaciado en el sitio.

CIMENTACION POR PILOTES:

Cimentacién profunda en la cual la relacion Profundidad/Ancho (d/b) es mayor
o igual a 10, siendo "d" la profundidad enterrada del pilote y "b" el ancho o
diametro del pilote.

CIMENTACION POR PLATEA DE CIMENTACION:

Cimentacién constituida por una losa sobre" la cual se apoyan varias columnas
y cuya area se aproxima sensiblemente al area total de la estructura soportada.

CIMENTACION PROFUNDA:

Aquella que transmite las cargas a capas del suelo mediante pilotes o pilares.

CIMENTACION SUPERFICIAL:

Aquella en la cual la relacion Profundidad/ Ancho. (D/B) es menor o igual a 5,
siendo, “D” la profundidad de la cimentacion y “B" el ancho o diametro de la
misma.

ESTRATO TIPICO:

Estrato de suelo con caracteristicas tales que puede ser representativo de
otros iguales o similares en un terreno dado.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS):

Conjunto de exploraciones de investigaciones de campo, ensayos de
laboratorio y analisis de gabinete que tienen, por objeto estudiar el
comportamiento de los suelos y sus repuestas ante las solicitaciones de una
edificacion.

GEODINAMICA EXTERNA:

Conjunto de factores geolégicos de caracter dinamico, que actuan sobre el
terreno materia del Estudio de Mecanica de Suelos.

NIVEL FREATICO:

Nivel superior del agua subterranea en el momento de la exploracion. El nivel
se puede dar respecto a la superficie terreno o a una
cota de referencia.



PILOTE:
Elemento de cimentacion profunda en la cual la relacion profundidad/ancho
(D/B) es mayor o igual a 10.

PILOTES DE CARGA MIXTA:

Aquellos que transmiten la carga, parte por punta y parte por friccion.
PILOTES DE CARGA POR FRICCION:

Aquellos que transmiten la carga a lo largo de su cuerpo por friccion con el
suelo que lo circunda.

PILOTES DE CARGA POR PUNTA:
Aquellos que transmiten la carga a un estrato resistente ubicado bajo la punta.
PILOTES DE DENSIFICACION:

Aquellos que se instalan para densificar el suelo y mejorar las condiciones de
cimentacion.

PRESION ADMISIBLE:

Maxima presiéon que la cimentacion puede transmitir al terreno sin que ocurran
asentamientos excesivos (mayores que el admisible) ni el factor de seguridad
frente a una falla por corte sea menor que el valor indicado en la Seccion 3.3.

PRESION ADMISIBLE POR ASENTAMIENTO:

Presién que al ser aplicada por la cimentaciéon adyacente a una estructura,
ocasiona un asentamiento diferencial igual al asentamiento admisible. En este
caso no es aplicable el concepto factor de seguridad, ya que se trata de
asentamientos.

PRESION DE CONTACTO:

Carga transmitida por las estructuras al terreno en el nivel de cimentacion
incluyendo el peso propio del cimiento.

PRESION DE TRABAJO:
Sinénimo de presion admisible.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

Ingeniero Civil, registrado en el Colegio de Ingenieros del Peru

PROFUNDIDAD ACTIVA:

Zona del suelo ubicada entre el nivel de cimentacion y la isdbara (linea de igual
presion) correspondiente al 10% de la presion aplicada a la cimentacion
(FIGURA N° 5).



TiPO DE SECCION | CRITERIO

CUADRADA 2B

CONTINUA 6.4B

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION:

Profundidad a la que se encuentra el plano o desplante de la cimentacién de,
una estructura. Plano a través del cual se aplica la carga: referido al nivel del
terreno de la obra terminada.

PROPIETARIO:

Persona natural o Juridica que ejerce o ejercera derecho de propiedad sobre la
edificacion materia de Estudio de Mecanica de Suelos.

RELLENOS:
Depdsitos artificiales descritos en la Seccion 4.4.

ROCA:

Material que a diferencia del suelo, no puede ser disgregado o excavado con
herramientas manuales.

SUELOS COLAPSABLES:

Suelos que al ser humedecidos sufren un asentamiento o colapso
relativamente rapido, que pone en peligro a las estructuras cimentadas sobre
ellos.

SUELOS EXPANSIVOS:

Suelos que al ser humedecidos sufren una expansion que pone en peligro a las
estructuras cimentadas sobre ellos.

TIERRA DE CULTIVO:
Suelo sometido a labores de labranza para propdsitos agricolas.






